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Si tratta del caso pill semplice tra quanti si possono presentare: la finitura a
cera, detta anche "encausto”, & facilmente individuabile grazie alla superficie
leggermente opaca e un poco "grassa”.

Inoltre, negli interstizi e nelle rientranze sono facilimente individuabili residui di
vecchia cera.

La pulizia del mobile con finitura a cera pud essere effettuata semplicemente
con uno straccio imbevuto di trementina.

» Strofinate accuratamente la superficie del mobile adottando la pressione
necessaria per ottenere il migliore risultato.

» Nel caso in cui lo sporco sia particolarmente tenace evitate di esercitare una

pressione troppo forte nello stesso punto, in quanto cid potrebbe schiarire il legno
e compromettere gravemente I'estetica del mobile.

» Per evitare tale inconveniente provate a porre sulla zona macchiata alcune
gocce di trementina, lasciate che agiscano per qualche minuto, quindi strofinate
la macchia.
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- Il portale italiano delle riproduzioni d’autore -
www.anticheriproduzioni.com



